
Сварка Металлоконструкций

  

Человеку с древнейших времен требовалось поднимать тяжести. Сначала это были
палки и камни, потом бревна и валуны. Вот тут-то и возникла проблема: некоторые
тяжелые грузы поднять не в состоянии была даже группа людей. Люди стали
использовать простейшие рычаги, блоки, сделанные из дерева, как материала легкого
для обработки, и камня, материала обладающего, на тот момент, наивысшими
показателями прочности…

  

Человечество прогрессировало, увеличивалось; увеличивались тяжести, которые нужно
было поднимать. Это привело к усложнению грузоподъемных механизмов. Стали
использоваться сложные рычажные системы, но все они по-прежнему делались из
материалов, которые щедро предлагала сама природа: дерево и камень…
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Подлинную революцию в конструировании грузоподъемных механизмов произвелопоявление металла. Обладая прочностными характеристиками во много разпревышающими характеристики камня, металл довольно легко обрабатывается. Прижелании ему можно придать любую форму и размер, не обращая внимания на толщинуствола дерева или его высоту, как если бы это было деревянное изделие. Но егопроизводство довольно трудоемко и привязано к месторождениям руды.Транспортировка крупногабаритных металлоизделий экономически нецелесообразна.Поэтому на месте сборки конструкции из отдельных изделий часто применяют сварку. 

  Сварка металлоконструкций – быстрый и недорогой способ надежно соединитьметаллические изделия в монолитную единую конструкцию. Часто само соединениепрочнее, чем окружающий металл.  Но все не вечно под Луной. И даже такое прочное соединение, подверженное действиюстатических и динамических нагрузок, рано или поздно разрушается.  

  Либо, под воздействием нагрузок и агрессивного влияния среды, разрушается самметалл конструкции.  Сварка металлоконструкций
  

Грузоподъемные механизмы относятся к опасным производственным объектам. Для
предупреждения несчастных случаев и во избежание поломки механизма владельцы
ГПМ и контролирующие органы должны обращать пристальное внимание на
целостность металлоконструкций и вовремя производить ремонт подобных дефектов.
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  Высоконагруженные элементы конструкции, которые чаще всего разрушаются подвоздействием неблагоприятных факторов, нельзя ремонтировать не профессионалу.Ведь от качества ремонта зависит, как долго данная конструкция прослужит вдальнейшем, не лопнет ли металл при большой нагрузке, а значит, под угрозой можетоказаться чья-то жизнь. Поэтому Правилами запрещен самостоятельный ремонтметаллоконструкций. Только специализированные организации, имеющие опытных,высококвалифицированных сварщиков, могут ремонтировать металлоконструкциигрузоподъемных машин.  Наше предприятие унаследовало лучшие традиции и квалификацию сварщиков заводаим. В.В.Воровского. Профессионалы с большой буквы, имеющие все необходимыесертификаты, закаленные многолетним опытом ремонтов грузоподъемной техники,произведут сварочные работы быстро и качественно. При необходимости, выездныебригады, с мобильными сварочными комплексами, выполнят ремонтные работынепосредственно на месте базирования грузоподъемной техники, нуждающейся времонте металлоконструкции с применением сварки. Имеющиеся на предприятииприборы неразрушающего контроля выявят даже невидимые дефекты в сварке, которыетут же будут устранены. Обратившись к нам для проведения ремонта, Вы можете бытьуверены, что забудете о дефектах в металлоконструкции надолго. Ваша техникапрослужит вам еще долгие годы, а контролирующие и экспертные организации не смогутзадать Вам никаких вопросов, связанных с отремонтированными у нас машинами.
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